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Diamante "Darcy Vargas" e outros 

Grandes Diamantes Brasileiros 

O. H. Leonardos e R. Saldanha 

(1 figura no iexto e 5 quadras) 

A 8 de julho de 1939 foi encontrado nas aluvioes do rio Santo 
Antonio, municipio de Coromandel, Minas Gerais, um grande 
diamante que recebeu o nome de "Darcy Vargas", em homenagem 
a Exma. senhora do Sr. Presidente da Republica. Encontrou-o o 
garimpeiro Ramiro Martins Lemos, a 2 quilometros do local onde 
um ano antes fora desenterrada a notabilissima gema que for ba- 
tizada com o nome do Chefe do Governo Brasileiro. 

Genese do diamante no Brasil — Embora presente em inume- 
ras regioes do Brasil, somente no distrito de Diamantina, no nor- 
deste de Minas Gerais, se tern encontrado o diamante em jazidas 
primarias. Segundo as pesquisas do professor Djalma Guima- 
raes (1 a 6), a rocha matriz do diamante e, ai, uma brecha com 
cimento eruptivo (granulito) sericitizado por diaftorese. Nao ha 
evidencia de que o carbono que formou os diamantes seja elemento 
originario do magma. E' possivel tenha sido ele absorvido dos fili- 
tos grafitosos das series algonquianas, atravessadas pelos diques de 
pegmatite. Eruptivas acidas huronianas cortam a serie Itacolomi 
(algonquiano superior) na serra deste nome em Mariana, nas serras 
de Diamantina, do Cabral, de Itacambira, de Tiradentes, etc. — 
regioes todas elas diamantiferas. 

Parece positive que, pelo menos na cordilheira do Espinha<jo 
o diamante seja precambriano. 

No resto do Brasil o diamante se apresenta como elemento 
detritieo dos conglomerados e tilitos da serie Lavras, possivelmente 
cambriana (Diamantina, Grao Mogol, etc., Estado de Minas Gerais; 
Lavras Diamantmas e Salobro, Estado da Baia) ; dos arenitos con- 
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glomeraticos eodevonianos (Tibagi, Parana; sul de Sao Paulo; Rio 
Bonito, Goiaz) ; permo-triassicos (Rio Wde e Mineiros, Goiaz; 
nordeste de Mato Grosso; Carolina, MaranLao; Maraba, Para); e 
cretaceos (Triangulo Mineiro). 

Geologia e modo de ocorrencia — A geologia do Triangulo Mi- 
neiro, ou seja o extreme noroeste de Minas Gerais, de onde provem 
quasi todos os grandes diamantes brasileiros, e em sintese a se- 
guinte: 

Sedimentos triassicos e cretaceos praticamente horizontals, 
assentam sobre um embasamento cristalino peneplanado, constituido 
de gnais arqueozoico e rochas xistosas, empinadas. da serie de Mi- 
nas (algonquiano inferior). As eruptivas basicas, jurassicas, da 
regiao nao revelaram, para os geologos do Servigo Geologico federal 
que as estudaram e ensaiaram, relacao genetica com o diamante. 
Nao ha noticia segura de se ter encontrado esta gema na extensa 
regiao vulcanica da serra da Mata da Corda e Coromandel, onde 
ocorrem alem das intrusivas tipos tuflticos petrograficamente iden- 
ticos aos quimberlitos da Africa do Sul. 

LAVRA DA AO0A SOJA Chapadao 1000m     A1   At 0 O 
•zzzs • • u to 

Fig- 1 

Corte geologico esquematico da lavra de diamantes de Agua-Suja Triangulo Mineiro: 
Algonquiano inferior (serie de Minas) — Fi, filito e anfibolito diabasoide, ambos alte- 
rados; triassico (serie Botucatii) — At, arenito pardacento com estratifica^ao cruzada; 
cretaceo (serie Bauru) — Cg, conglomerado diamantifero com seixos das duas series 
infet iores; Ar, arenito amarelado de gra fina com leitos de jaspilito e veias de calcedonia 

e drusas de quartzo; quaternario — Al, argila e conglomerado aluviais. 

Como as calhas dos rios Paranaiba e Sao Francisco se encon- 
tram muitas centenas de metros abaixo da superficie do planalto, 
seus afluentes que drenam o Triangulo Mineiro conseguiram escavar 
vales profundos, que frequentemente atingem o embasamento cris- 
talino, ou mais a leste a serie Bambui (siluriano?). O fato de se 
encontrar o diamante em todos esses rios sugere que esta gema se 
acha disseminada nas series mesozoicas anteriores e posteriores as 
eruptivas platiniferas da serra da Mata da Corda. 

Nao se podera afirmar, todavia, que todos os diamantes da 
regiao tenham origem comum. 

0 diamante e colhido nas aluvioes dos leitos atuais dos rios; 
nos monchoes, que jazem sobre os terragos abandonados pela diva- 
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ga<;ao das correntes; nas grupiaras ou eluvioes das encostas; e 
finalmente nos conglomerados cretaceos, como e exemplo a velha 
mina de Agua-Suja, nas cabeceiras do rio Bagagem, municipio de 
Monte Carmelo, 

0 conglomerado diamantifero de Agua-Suja, que provavelmente 
pode ser colocado na serie Bauru, assenta em discordancia sobre 
um arenito pardacento com estratificagao cruzada, da formagao 
Botucatu, ou diretamente sobre a serie Minas, constituida, ai, 
de filitos e anfibolitos diabasoides, rochas todas abundantes sob a 
forma de seixos, no conglomerado diamantifero (Fig. 1). 

As regioes do Triangulo Mineiro que tern produzido maior 
quantidade de grandes diamantes sao os rios Abaete, Santo Inacio, 
Santo Antonio, S. Bento e Bagagem. E' uma zona interessantissi- 
ma que devera atrair quern quizer desvendar a origem do diamante 
do noroeste de Minas Gerais. 
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O DIAMANTE "DARCY VARGAS" 

Com a massa de 460 quilates (92 g), o diamante "Darcy 
Vargas" coloca-se pouco abaixo do Victoria, na lista dos maiores 
diam^ntes. 

Tern uma forma ligeiramente achatada, com as dimensoes se- 
guintes: 53 mm no maior comprimento; 39,9 mm na maior largura; 
e 26,6 mm na maior espessura, como mostram as figs. 2 a 5. 

Apresenta um habitus octaedrico com forte deformaqao e acen- 
tuado bombeamento das faces. Verifica-se a existencia de um con- 
crescimento de individuos paralelos, com inumeros sulcos e reen- 
trancias. Num dos sulcos mais profundos encontrava-se uma massa 
de outros minerais; mas infelizmente o proprietario da pedra os 
dissolveu com acido fluoridrico e acido sulfurico, antes de o termos 
em mao. Entre uns e outros individuos se notam, alem das faces 
do octaedro, pequenas facetas de cubo, rombododecaedro e triacis- 
tetraedro, que determinamos pela sua posicao zonal. Nao foi pos- 
sivel obter medidas ao goniometro. 

As faces do octaedro, curvas e deformadas, mostram grande 
numero de pequenissimas figuras de corrosao (fig. 6), algumas dei- 
xando ver ao microscopio, com forte aumento, o contorno triangular, 
quasi sempre mal definido. A multiplicidade dessas gravagoes 
sobre quasi toda a superficie do diamante e que tornam o exemplar 
fosco e Ihe emprestam o aspecto rugoso, impedindo que se perceba, 
exteriormente, a transparencia. 

A orientacao do cristal e obtida pelas faces de clivagem se- 
gundo ^ 111 K em grande numero e bem nitidas. De uma delas 
obtivemos bela fotografia das figuras de corrosao natural (fig. 7), 
com nitido contorno e perfeitamente triangulares. 

O diamante tern transparencia perfeita, mas a tonalidade cas- 
tanha relativamente acentuada muito restringe o seu valor comer- 
cial. A pedra tera que ser clivada, o maior fragmento podendo 
dar um brilhante com cerca de 200 quilates. Seu valor dificilmente 
podera ser previsto. Alguns dos grandes diamantes sul-africanos, 
como o Kimberley e o De Beers, foram igualmente desvalorizados 
pela tinta amarela e laranja que possuiam. 

Exposto aos raios ultra-violetas, o "Darcy Vargas" nao apre- 
sentou luminescencia apreciavel. 

Feita a determina?ao do peso especifico a temperatura de 
21° C, encontramos, depois de efetuada a corregao de temperatura, 
o valor 3,517. 
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PORMENORES SOBRE OUTROS DIAMANTES BRASILEIROS 

Presidente Vargas — E' este o maior e o mais valioso dos diamantes bra- 
sileiros. Foi encontrado no dia 13 de agosto de 1938, no rio Santo Antonio, 
municipia de Coromandel, Minas Gerais, pelos garimpeiros Joaquim Venancio 
Tiago e Manoel Miguel Domingues. Adquiridos no local pelo sr. Osvaldo Dan- 
tes dos Reis, diamantario de Belo Horizonte, foi revendido ao sr. J. Polak, do 
Rio de Janeiro, o qual o transferiu a uma firma de Amsterdam. Segundo noti- 
cias de jornais, teria side adquirido em 23 de maio de 1939 pelo sr. Harry Wis- 
ton, dos Estados Unidos, que adquirira anteriormente o "Jonker". 

Seu -nome foi dado em honra ao Presidente Getulio Vargas, que dirige os 
destines do Brasil desde 1930. 

O nosso colega, prof. Viktor Leinz, que teve a oportunidade de estudar esta 
notavel pedra durante o curto tempo em que a mesma esteve na Casa da Moeda 
para a avalia?ao oficial, assim descreve (7): 

"Possue o diamante "Presidente Vargas" o peso de 726,60 quilates e ocupa 
o quarto lugar entre os grandes diamantes conhecidos, exclusao feita dos car- 
bonados, suplantando ligeiramente o peso do "Jonker" (726 quilates), que ate 
entao ocupava aquele lugar. 

"A forma do "Presidente Vargas" (fig. 8 e 9) e chata, discoidal, com 56,2 
mm no maior comprimento, 51,0 mm na maior largura e 24,4 mm na espessura 
maxima. As duas faces maiores correspondem as dire?5es do rombododecaedro, 
como demonstra a orienta?ao para a clivagem octaedrica. E' de crer que pelo 
menos uma destas faces anteriormente estivesse desenvolvida segundo o rombo- 
dodecaedro; nela se reconhecem ainda tres series de faces nao determinadas, o 
que prova que esta face perdeu pouco no desgaste pelo rolamento. O habito 
rombododecaedrico e, alias, um dos caracterlsticos dos diamantes brasileiros, o 
que tambem confirmam Fersmann e Goldsehmidt. As arestas das faces vicinais 
sao paralelas as arestas do octaedro. 

"A terceira face principal e formada por uma face de clivagem, na qual se 
observam sob o microscopio numerosas cavidades de 0,1 a 0,05 mm, em forma 
de piramides de base triangular. E' para admitir que estas cavidades sejam 
decorrentes da clivagem, a-pesar-de lembrarem um tanto as gravuras de'cor- 
rosao. A face de clivagem ai e recente, pois esta limitada por arestas agudas 
e nao apresenta sinais de rolamento, enquanto que as demais faces sao foscas. 

"O tamanho do diamante primitive nao pode ser avaliado, nem mesmo apro- 
ximadamente. 

"A cor e de purissima agua, mas em dois cantos deixa perceber uma colora?ao 
ligeiramente amarelada, com profundidade de 5 mm, que talvez provenha de 
infiltragoes secundarias em fendas de clivagem." 

Atravez de informa?ao particular do eng. E. Bourdot-Dutra, obtida direta- 
mente dos garimpeiros que encontraram o "Presidente Vargas", soubemos que 
esta pedra foi vendida em Coromandel por 2.100:0008000 e revendida no Rio 
de Janeiro por 5.000:0008000. 

Sob o titulo "Agita?ao em Amsterdam: Num pacote postal chegou o "Pre- 
sidente Vargas", a "Berliner Illustrirte Zeitung", de 24 de novembro de 1938, 
traz a seguinte noticia: "Presidente Vargas" — e, em tamanho, o terceiro dia- 
mante do mundo! Descoberto, ha poucas semanas, nos campos diamantiferos 
do Brasil, foi enviado a cidade dos mais celebres lapidarios de diamante. A 
pedra cujo valor e de 500.000 dolares, sera depositada no cofre do Banco Holan- 
des Unido, guardada e protegida por uma porta com onze toneladas de peso." 
A "De Nieuwe Gazet", de Antuerpia, da mais pormenores sobre a viagem da 
mesma pedra, estimando o seu valor em 3/4 milhoes de gulden, equivalente a 12 
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milhoes de francos. A "Miinchen Illustrierte Presse", de 28 de setembro de 
1939, traz longa reportagem fotografica sobre o "Presidente Vargas", reafir- 
mando o valor de 500.000 dolares. Esta soma equivale em moeda brasileiri a 
cerca de 9.000:000$000. (*) 

Goiaz — Encontrada em 1906, no rio Verissimo, afluente do Paranaiba, no 
sudeste de Goiaz, esta pedra nao costuma figurar na rela?ao dos grandes dia- 
mantes. Sua autenticidade, porem, foi bem apurada pelo professor Orville A. 
Derby (8), diretor do Servi?o Geologico e Mineralogico do Brasil, o qua! conta 
como a mesma foi estupidamente destruida polo seu descobridor. Homem sim- 
ples, ignorando a diferen^a entre dureza e tenacidade, tendo ouvido que o dia- 
mante era o material mais duro que se conhecia, quiz tirar a prova do extraor- 
dinario achado e, com um golpe de martelo sobre uma bigorna, fragmentou a 
valiosa gema que o destino Ihe puzera nas maos. A forma e as dimensoes 
desse diamante podiam ser comparadas as de uma caixa de fosforo (60 x 36 x 
16 mm), correspondendo a massa de cerca de 600 quilates. Desse exemplar 
foram aproveitados apenas 100 quilates de fragmentos, o maior tendo dado um 
belo brilhante de 8 quilates. 

Tiros 1.° — Esta pedra foi encontrada em 1938 ou 1939 no rio Abaete, 
municipio de Tiros, Minas Gerais. Tinha o peso de 354 quilates e cor castanha 
clara {brun claiv). Foi negociada sob certo sigilo. Sua autenticidade nos foi 
assegur-ada por um idoneo diamantario. 

Patos — Descoberto em 31 de outubro de 1937, no garimpo de Rodolfo Le- 
mos e Abner Afonso Castro, nas margens do rio Sao Bento, municipio de Patos, 
Triangulo Minefro. Peso: 324 quilates. Devido a pronunciada cor castanha 
que possuia, alcangou apenas o prego de 200:0008000. Foi exportado direta- 
mente para Antuerpia por um diamantario de Belo Horizonte. 

Estrela-do-Sul — Este celebre diamante foi encontrado em 1853, num mon- 
chao a margem esquerda do rio Bagagem, poucos quilometros a jusante da 
cidade que tomou o seu nome, situada no Triangulo Mineiro. Acusou em bruto 
52,276 gramas, correspondendo a 261,38 quilates metricos. Deu pela lapidagao 
lindissimo brilhante da mais pura agua, com o peso de 127 quilates, que foi 
adquirido pelo Gaikwar de Baroda. Sua densidade e de 3,529. 

Carmo do Paranaiba —-Foi encontrado, em novembro de 1937, pelo sr. Joao 
Nogueira de Lima, no rio Bebedouro, municipio de Carmo do Paranaiba, divisa 
com o de Patos. Pesava em bruto, 245 quilates e tinha cor castanha carregada. 
Embora houvesse sido avaliado em Belo Horizonte por 4.550:0008000 ("A 
Noite", Rio de Janeiro, 28 novembro 1937), alcangou apenas o prego de 
44:0008000, tendo sido clivado em duas partes. 

Corcmandel 3.° — Achado pelo garimpciro Joiio Valemim. a 28 de fevereiro 
de 1936, no lugar Charneca, em Santo Inacio, municipio de Coromandel, Trian- 
gulo Mineiro. Tinha cor branca, duvidosa e antes de lapidado somava 228 
quilates. Foi adquirido pelo comprador local Joaquim Aguiar e mais tarde 
vendido para Antuerpia pela quantia do 700:0008000. Do mesmo municipio 
sairam o "Presidente Vargas", o "Darcy Vargas" e outras grandes pedras. 

Abaete — Foi encontrado por volLa de 1926, no rio Abaete, em Minas Ge- 
rais. Tinha o peso de 238 quilates e forma achatada, com facilidade de ser 
lapidado em belo brilhante de pura cor rosada. Vimo-lo em exposigao na Casa 
Oscar Machado, do Rio de Janeiro. Foi adquirido pelo sr. Henri Stcrnberg pelo 

(*) Um despacho telegrafico de Amsterdam confirma que o diamante •"Presidente Vargas" foi vtndido pelo consorcio local pela soma de 500.000 do a res. 
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vantajoso pre^o de 238:000$000 e revendido ao sr. Fouquet, em Paris. O prego 
da segunda venda e ignorado, do mesmo modo o fim que teve a pedra. A casa 
Fouquet liquidou, depois da morte do chefe da firma. 

Tiros 2.° — Um diamante rosa, "encapado", com o peso de 198 quilatcs, 
foi encontrado recentemente em Tiros, Minas Gerais. Foi adquirido pelos srs. 
Alfredo Dias e Irineu Almeida, e revendido ao sr. Joseph Carl Gutwirth, do 
Rio de Janeiro. 0 dr. A. Dantas de Queiroz, perito avaliador da Casa da Moeda, 
nos informou que o valor dessa pedra nao deveria ser inferior a 780:0001000. 

Tiros 3.° — Esta pedra, com 182 quilates e a mesma procedencia, foi 
adquirida ha poucos anos. no local, pelo sr. Antonio Wenceslau de Souza e 
revendido ao sr. Emanuel Valensa, do Rio de Janeiro. Tinha tonalidade cabo- 
claro puro e seu valor foi estimado em menos de 1:000$000 o quilate. 

Coromandel 4.° — Uma pedra com 180 quilates e cor branca comercial foi 
adquirida recentemente pelo sr. Osvaldo Dantes dos Reis, de Belo Horizonte. 
Consta que precede da regiao de Coromandel, Triangulo Mineiro. Foi clivada, 
para lapida?ao. 

Estrela de Minas — Descoberto, em 1910, no rio Bagagem, Estrela do Sul, 
Triangulo Mineiro. Pesava em bruto 179,377 quilates (35,8754 gramas). Tinha 
a forma aproximada de um quarto de elipsoide, com as seguintes dimensoes: 
comprimento maior, 38 mm; maior largura. 32 mm; e maior espessura, 23 mm. 
Foi descrito por Derby, o qual dele fez tirar varies moldes em cera, que se 
acham no Museu Nacional, Servigo Geologico, etc. 

Tiro 4.° — Com a massa de 173 quilates e torn castanho claro (brun clair), 
esta pedra encontrada ultimamente em Abadia dos Dourados, Triangulo Mineiro, 
foi adquirida pelos srs. Joao e Argemiro Medeiros, e revendida ao sr. Jonas 
Polak, do Rio de Janeh-o. 

Minas Gerais — Com o peso de 172,5 quilates e cor branca, esta pedra foi 
encontrada pelo garimpeiro Clarindo Jose de Souza, em fins de setembro de 
1937, no corrego Santo Antonio do Bonito, afluente do Santo Antonio, munici- 
pio de Coromandel. Tanto quanto conseguimos saber nos meios diamantarios, 
o seu dono so conseguiu pela mesma a soma de 105:0008000. O sr. Sindulfo 
Santiago (19), chefe da Fiscaliza?ao da Garimpagem, acredita que o "'Minas 
Gerais" verdadeiro foi substituido por uma pedra castanha, para lezar o fisco. 
A pedra original era absolutamente branca, e foi avaliada pelo eng. O Bar- 
bosa (9) em 4.463:4378000. 

Coromandel 5.° —- Achado a 24 de outubro de 1935 no lugar deste nome, 
em Santo Inacio, municipio de Coromandel, este diamante apresentava cor 
branca, boa configuragao e o peso de 141 quilates. Foi adquirido no local pelo 
sr. Joaquim Aguiar, pela soma de 495:0008000. conforme noticiou a imprensa, 
e revendido ao sr. Joseph Carl Gutwirth, do Rio de Janeiro. 

Nova Estrela do Sul — Achado em fins de 1937 no vio Abaete, Minas Ge- 
rais. Possuia tonalidade esverdeada e o peso de 140 quilates. 

Dresden — Este celebre diamante da colegao do sr. E. Dresden, foi encon- 
trado no rio Bagagem, no mesmo local donde saiu o Estrela do Sul, pouco tempo 
depois desse encontro. Tinha cor branca e peso de 24,1172 g ou 120,585 quila- 
tes metricos. Foi lapidado em lindo brilhanto com 76,50 quilates. 

Imperatriz Eugenia — Segundo Escard (16), este diamante que pesa 51 
quilates teria sido encontrado no Brasil no seculo XVIII. Sua historia e co- 
nhecida somente a partir do reinado de Catarina II a quern ele pertenceu. Esta 
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soberana presenteou-o a Potekin e foi a sobiinha-neta deste que Napoleao III 
o comprou para oferecer a futura imperatriz. Depois da guerra, foi vendido 
pela soma de 375.000 francos ao Gaikwar de Baroda; mas o brilhante desapa- 
receu no momento da deposifao deste ultimo pelos ingleses e desde entao nao 
ha referencia sobre seu dono. 

Jalmeida — Com a massa de 109,50 quilates e formato de um ovo de pom- 
ba, foi achado acidentalmente na estrada carreira de Lageado para Tesouro, 
proximo ao rio Bandeira, affluente do Gar?as, em fins de 1924. No local nao 
havia cascalho, mas unicamente pi^arra, ou seja o arenito vermelho permiano, 
dai a crendice de que a pedra teria sido engulida por uma ema, a qual teria 
morrido no lugar do achado. Conquanto relativamente pequeno, e o maior dia- 
mante ate hoje descoberto na zona leste de Mato Grosso. Foi adquirido inicial- 
mente pelo sr. Eliseu Torquato por 105;000$C00 e revendido em Uberlandia, ao 
sr. Joaquim Almeida, por 280:000$000, o qual batizou a pedra com a abrevia?ao 
de seu nome. Por questoes judiciais, ficou depositado durante muito tempo no 
Banco do Brasil, em Sao Paulo, com a avaliagao de 500:000$000. Entretanto o 
Banco so conseguiu pelo diamante a quantia de 109:000$000. Seu comprador, 
o sr. Henri Sternberg, do Rio de Janeiro, mandou lapida-lo, obtendo um bri- 
lhante com 48,40 quilates, de tonalidade amarela, avaliado em somente 85:OOOS. 

Abadia dos Dourados — Com o peso de 104 quilates e torn castanho claro 
(brun clair), esta pedra encontrada ultimamente em Abadia dos Dourados, no 
Triangulo Mineiro, foi adquirida pelos srs. Joao e Argemiro Medeiros e reven- 
dida ao sr. Jonas Polak, do Rio de Janeiro. 

/ 
Rosa de Abaete — Um diamante rosa com 80,3 quilates foi encontrado nos 

primeiros dias de novembro de 1935, no rio Abaete, no noroeste de Minas Ge- 
rais. Foi adquirido no local pelo sr. Jose Barreto, pela quantia de 90:0008000 
e revendido no Rio de Janeiro por 250:000$000. 

Lilaz de Abadia dos Dourados — Pesando apenas 63 quilates, mas com 
linda tonalidade lilaz clara, esta pedra e uma das mais notaveis desentranha- 
das do Brasil. Foi adquirida, em 1936, pelo sr. Cleofanes Garcia de Rezende, 
em Abadia dos Dourados, Triangulo Mineiro. Vendida por 230:0008000 ao sr. 
Joseph Carl Gutwirth, do Rio de Janeiro, foi logo a seguir revendida ao sr. Jo- 
nas Polak, da mesma cidade, pela quantia de 420:0008000 e imediatamente 
transferida ao sr. Rosenbaum, da Africa do Sul, pela soma de f 10.000, cor- 
respondente na epoca a 920:0008000. 

Cuiaba — Embora grande produtora de diamantes, a zona de Cuiaba rara- 
mente fornece pedras maiores de 20 quilates. O mais notavel diamante dessa 
procedencia que temos conhecimento foi adquirido recentemente pelo sr. Urbano 
Jose Cardoso. Tinha tonalidade branco-rosa clara e peso de 60,75 quilates. 
Seu valor foi estimado em 300:0008000. 

Rosa de Abadia dos Dourados — Uma pedra de tonalidade rosa pesando 
33 quilates, procedente de Abadia dos Dourados. Triangulo Mineiro, foi vendida 
nestes ultimos tempos pelo sr. Elenio Ramos ao sr. Joseph Carl Gutwirth, do 
Rio de Janeiro. Seu valor foi estimado entre 80:0008000 e 100:0008000. 

Lilaz de Tiros — Esta pequena gema com 12,25 quilates e linda tonalidade 
lilaz, foi vendida pelo sr. Sebastiao Dias ao sr. Emanuel Valensa, recem-falecido. 
Seu valor foi inicialmente estimado em 50:0008000. 

Ha referencia a muitos outros grandes diamantes brasileiros que teriam 
sido exportados clandestinamente; mas nao os incluimos na lista acima por 
falta de autenticidade. Assim, o jornal "A Noite", do Rio de Janeiro, publicou 
em sua edicao de 24 de julho de 1936 um telegrama de Monte Carm'elo infor- 
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mando que socios da firma Botelho & Irmaos haviam encontrado dous dias an- 
tes, na virada do Santo Inacio, um diamante pesando 657 quilates. 0 "Diario 
Carioca", da mesma cidade, divulgou em 10 de dezemnro de 1938 um telegrama 
de Belo Horizonte anunciando o descobrimento de um diamante com 630 quila- 
tes achado por Felipe Turco, cerca de 15 dias antes, nas aguas do rio Santo 
Inacio, em Coromandel. Esta ultima noticia, pelo que conseguimos apurar, 
nao parece verdadeira. E' certo, todavia, que o numero de grandes pedras 
achadas no Brasil e consideravelmente maior que o indicado. 

Bragau^a ou Rei de Portugal — Deixamos de incluir esse diamante na 
lista geral por ter sido esta pedra,, "de torn amarelo escuro", admitida por 
Boutan (13) como um topazio, sobretudo pelo "soin jaloux avec lequel on le 
cache obstinemcnt a tous les yeux". De acordo com a noticia que sobre esta 
pedra nos da o viajante-naturalista John Mawe (19), que percorreu e descre- 
veu toda a regiao diamantifera de Minas Gerais, ela foi achada em 1797 no 
rio Abaete por tres criminosos foragidos, que desde seis anos buscavam for- 
tuna no sertao quasi inexplorado do alto-S. Francisco. Seu peso seria de 1680 
quilates. Entretanto diz Kluge que seu achado data de 1741; Murray que o 
encontro se deu em 1764. Para Ferry seu peso seria de 1730 quilates. Segun- 
do Boutan a pedra em 1886 ainda devia estar em poder da coroa de Portugal. 

Ha razoes para acreditar que o Bragan^a nao era um topazio amarelo. 
Em primeiro lugar porque este mineral ja era bem conhecido em Minas Ge- 
rais no sec. XVIII. Em segundo lugar porque topazios amarelos praticamente 
so ocorrem na regiao de Ouro-Preto. Os encontrados nos diques de pegmatito 
do resto do estado sao incolores, azulados ou ligeiramente esverdinhados, mas 
nunca amarelos. Ademais nao se conhecem na regiao de Abaete topazios, sen- 
do possivel que nao existam. Tambem nao e de crer que a coroa portuguesa 
conhecedora profunda que era de diamantes e topazios se deixasse iludir quan- 
to a autenticidade de uma pedra que somente em 1905 viria encontrar rival 
que a suplantasse em tamanho. O achado, nestes ultimos anos, de avultado 
numero de grandes pedras na regiao de Abaete-Coi'omandel, a maior parte de 
tonalidade castanha, fortalece a opiniao de que o Braganga era de fato legi- 
timo diamante. 

Conhece-se uma ordem real concedendo premios e empregos a Manuel de 
Assun^ao Ferraz Sarmento e outros apreendedores do grande diamante 
do Abaete, que teria sido achado nas cabeceiras do rio deste nome. O oficio 
do governador transmitindo a ordenagao data de 24 de maio de 1797, o que 
faz supor que o achado teve lugar em fins de 1796 ou comedo de 97. O peso 
da pedra e dado como sendo de 7 3/4 oitavas, ou sejam 139 1/2 quilates. As 
gratificagoes distribuidas aos 43 membros da partida denunciadora montaram 
a 10:4008000. 

Carbonados —- Tambem na lista dos grandes diamantes nao estao inclui- 
dos os carbonados, que constituem quasi um "monopolio" da Chapada Diaman- 
tina da Baia (11). O maior carbonado dessa regiao, conhecido como "Carbo- 
nado do Sergio", foi encontrado em 1905, no Brejo da Lama, em Lencois. Seu 
peso era de 3.167 quilates metricos ou 633,4 gramas, superior, portanto, ao 
do diamante Cullinan. |Nessa mesma epoca e no mesmo municipio foi desco- 
berto o "Casco de Burro", com mais de mil quilates, adquirido pelo sr. Cesar 
Sa. Em comego de 1939, saiu o "Bom Sera", com 931,29 quilates, da lavra do 
sr. Joao E. Socorro, na serra daquele nome, em Xique-Xique do Andarai, Baia. 

Em 1935, foi achado no rio Abaete, noroeste de Minas Gerais, um carbo- 
nado com 827,50 quilates e com densidade 3,41, determinada pelo dr. A. Dantas 
de Queiroz, da Casa da Moeda. Foi comprado pelo sr. Luiz Franga e vendido 
em Londres, em novembro do mesmo ano, a razao de 11 florins o quilate, oor- 
respondendo ao total de 109:000$000 em moeda brasileira. 

O maior carbonado de Mato Grosso foi encontrado em meados de 1939, no 
riacho Pontezinho, distrito de Rosario de Oeste, a cerca de 150 km. de Cuiaba. 
Seu peso e de 267,53 quilates (53,506 gramas). 
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QUADRO N.0 V 

FIG. 10 
Fotografia da superficie de clivagem 

Aumento 1,6 x 
(DIAMANTE PRES1DENTE VARGAS) 

FIG. 11 
Microfotografia das cavidades na superfi- 

cie de clivagem. 
Aumento 100 x 

(DIAMANTE PRESIDENTS VARGAS) 





IS LTMMARIUM 

DE "DARCY VARGAS" ET NONNULLIS MAGNIS 
BRASILIENSIBUS ADAMANTIBUS 

In terreno alluvionari regionis Sancti Antonii fluminis, muni- 
cipio Coromandel, Minas Gerais, adamas "Darcy Vargas" reper- 
tus est. 

Forma est leviter planatus, habitu octaedricus, graviter defor- 
matus, latusculis convexis. Satis clarent multae facies fracturae 
quae sunt in eo. Praeter octaedra latuscula, cubica, rhombodode- 
caedrica et triacistetraedrica apparent. 

Color castaneus. Magni pretii non aestimatur. 
Hae sunt ei amplitudines: 53,0 mm. ad longitudinem; 39,0 mm. 

ad latitudinem; et 26,6 mm. ad crassitudinem. 
Propter massam 460 unciarum paulo infra ponitur "Victoriae", 

indice maximorum adamantum totius mundi. 
Sequitur expeditio ceterorum magnorum exemplarium in Bra- 

silia repertorum. 





Sobre o euclasio de D. Bosco (Munieipio 

de Ouro Preto) 

(2 quadros) 

JR. Saldanha 

0 Museu de Mineralogia da Faculdade de Filosofia, Ciencias 
e Letras da Universidade de Sao Paulo possue um belo exemplar de 
euclasio de 27 mm de alongamento segundo o eixo dos "z", alem de 
outros menores provenientes da colegao Araujo Ferraz, adquirida 
em 1936, todos da mesma localidade de D. Bosco (antiga Hargreaves), 
no estado de Minas Gerais. Fazendo, em obediencia ao programa 
do Diretor do Departamento, a determinaqao das formas neles 
contidas, pareceu-nos interessante a publicaqao dos resultados, 
embora ja tenha sido o material da referida localidade estudado por 
outros autores nacionais e extrangeiros (1). 

Como bem descrevem Djalma Guimaraes e H. C. Alves de 
Souza (2) o euclasio de D. Bosco ocorre com o topazio em um 
filito de estrutura lenticular-xistosa, bastante decomposto ate uma 
profundidade de mais de dez metres. Os cristais sao encontrados 
em lentes de quartzo e outras de material caolinico, algumas veses 

(1) M. GUYOT — Ueber einem ungewonlich grossen Euklas krystall -- 
Zt. f. Krystallographie, 5 Bd. pag. 250 — 1881 

V. Durrfeld — Euklas aus Brasilien — Zt. f. Krystallographie, 47 Bd. 
pag. 376 — 1910 

M. Piazza — Studio cristallografico di alcuni cristalli di Euclase dei 
Brasile — Memorie della R. Acc. dei Lincei. Vol. II. pgs. 18 a 29 — 1926 

D. Guimaraes e H. C. Alves de Souza — Estudos sobre o euclasio dc 
Trino, Hargreaves, Munieipio de Ouro Preto — Anais da Academia de Ciev- 
cias, Tomo IV, pags. 33 a 37 — 1932 

(2) — Obra citada 
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impregnadas de 6xido de manganez. Sao em geral bem desenvol- 
vidos, atingindo constantemente dimensoes superior's a 1 cm e com 
maior raridade a dimensoes da ordem de alguns centimetres. No 
local da jazida obtivemos informacoes do sr. Serafim da Silva 
Gomes de que era 1922, foi vendido a casa Emilio Schupp e Cia. 
rarissimo exemplar de cerca de 8 a 10 cm de alongamento (3). 

0 alocromatismo do euclasio de D. Bosco e muito pronunciado, 
encontrando-se cristais incolores e amarelos mais comumente. Os 
belos exemplares sao os de coloragao azul-esverdeada com uma to- 
nalidade carateristica, de uso dificil, como e notorio, na lapidacao, 
dada a enorme facilidade com que se cliva. 

* * * 

O estudo morfologico do euclasio de D. Bosco e ao estremo 
dificultado pelas anomalias existentes nas faces, muitas bombeadas 
e outras com perturbagoes diversas que produzem ao goniometro 
imagens multiplas fora de zona. Alem disso a presenca de inume- 
ras faces vicinais, de controle muito imperfeito complica a deter- 
minagao das formas presentes, exigindo acurada atengao para o 
estabelecimento dos simbolos correspondentes. 

E' sempre duvidoso apresentar como nova uma forma a indi- 
ces complicados, dados os fatores acima que confundem o observa- 
dor. A variagao angular para faces que se correspondem, em dife- 
rentes cristais da mesma jazida, e tambem muito forte. Segundo a 
informacao pessoal do Prof. Djalma Guimaraes, outro estudioso do 
euclasio de D. Bosco, as suas observacoes foram identicas, sugerindo 
que a presenca de impuresas quimicas pudessem alterar o valor das 
constantes cristalograficas. Infelismente nao nos foi possivel com- 
provar a hipotese, dada a dificuldade de obter exemplares bastante 
perfeitos que fornecessem tais constantes em condicoes aceitaveis 
de precisao. 

Preferimos sempre para o controle das faces, recorrer a zonas 
carateristicas dos cristais ou a zonas auxiliares presentes com fre- 
quencia, de maneira a corrigir com o calculo dessas zonas erros 
angulares fortes que provinham de tao diferentes e complexes 
fatores. 

Quando nao existiam tais zonas efetuamos o calculo dos sim- 
bolos per meio da formula de Gauss e aceitamos as formas assim 
calculadas somente quando as medidas inspiravam maior confianca 

(*) A casa Emilio Schupp & Cia. teve a gentileza de no's dar maiores 
detalhes: o cristal pesava 128 gr. e foi vendido a Lucian Zell, Nova York. 
Ate hoje nao foi possivel encontrar nas revistas especialisadas dos Estados 
Unidos qualquer descrigao cristalografica de tao belo exemplar, .lulgamos ser 
este crisfcal de euclasio o de maiores dimensoes ate hoje encontrado. 



Sobre o euclasio de Dom Bosco 31 

ou a forma foi ertcontrada mais de uma ves. Conseguimos tambem, 
verificar que, em muitos casob. alem do acrescimento oscilatorio 
de faces produzindo acentuada estriatura, existia um concrescimento 
sub-paralelo de dois ou mais individuos verificavel ao microscopio. 

* * * 

Sendo rara a obtengao de boas medidas goniometricas foi-nos 
dificil a determinacao das constantes. Servindo-nos de alguns re- 
sultados mais precisos em cristais de bons reflexos calculamos in- 
diretamente o valor de "/j" por meio dos angulos (120): (010), 
(021):(010) e (021):(120). Determinamos "c? com auxilio de 

(111):(111) e (111):(100) e "a" com a resolugao do triangulo 
(100), (110) e (001) de que conheciamos os lados (100) : (110) e 
(100) :(001), este ultimo ja calculado como vimos acima. 

Chegamos a valores um pouco diferentes dos de Schabus, mas 
preferimos, dadas as razoes anteriormente expostas, adotar para 
a base do calculo dos demais angulos, as mesmas deste autor: 

a : b : c = 0,323669 : 1 : 0,33324 

= 79044'4" 

coincidentes com as encontradas por Diirrfeld (4) para o euclasio 
de Santa Isabel de Paraguassu, Estado da Baia. 

» * * 

No estudo de cerca de uma dezena de cristais do euclasio de 
D. Bosco, determinamos as seguintes formas: 

U00 1, (910^**?, (710 1**, (410 1**, (19,5,0,1, (310 1, 
(210 1, ( 980 1**? ( 110 1, ( 20,21,0 1, (670 1 ?( 340 l, ( 320 1**?, 
(580 1,(350 1**?, ( 590 1, (120 1, (3,14,0(*?, 14,21,0 1 *?,( 170 1 ** 
( 010 1, ( 011 1, ( 0211, ( 0311, ( 051 1 **, (047 1 **, 

( 0, 7,10 1 *?, ( 083 1 *, ( 0,16,5 1*; 
( 001 1 **, (1011 ** 
(1111, ( 121 1, ( 131 1 *, ( 141 1, ( 212 1, ( 313 1 * ?, 

( 121 1 **, (131 1 **, ( 232 1 *, (414 1 *, ( 585 1 *, 
(3,10,3 1 *, (3751 *, ( 1,19,9 1 * 

* Nova para <1 especie 
** Nova para a jazida 

(ml, 
( 595 1 *, 

(4) V. Durrfeld — Uber die Aufstellung und optische Orienterung des 
Euklases von San Isabel de Paraguassu und von Epprechtstein — Zt. f. 
Krystallographie, 47 Bd., pags 372 e 373 — 1910 
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Predominam no euclasio de D. Bosco quatro zonas   [001], 
[100], [101] e [101], cuja importancia se alterna e em que o 
desenvolvimento das formas nao e constante. 

O pinacoide ^ 010 ^, de grande frequencia, nao mostra gran- 
des dimensoes a nao ser quando existe como face de clivagem, mo- 
dificando a fisionomia do cristal. O pinacoide { 100 ^ e mais desen- 
volvido mas as imagens gonicmetricas nao sao boas, pela presen^a 
de estrias. O pinacoide ^ 001 K rarissimo, so foi encontrado em 
um exemplar como faceta finissima e de dificil determina<jao, sendo 
forma nova para a jazida. 

Na zona [010], alem de ] 100 \ e ] 001 !■, apenas encontramos 
o pinacoide j 101 ^. Em um dos crislais em que ocorre as suas 
facetas sao regularmente desenvolvidas e dao reflexos bons. E' 
forma nova para a jazida. 

Na zona dos prismas verticais, quasi sempre bem desenvol- 
vida, ha predominancia de \ 120 1- e o alongamento segundo o eixo 
dos "z", em certos casos, acentua-se muito. Os demais primas, com 
excepgao de ] 110 j-, da zona dao facetas finissimas e muito proxi- 
mas ,havendo dificuldade em precisar ao goniometro as imagens mul- 
tiplas que s esucedem. Ocorrem, alem disso, em concrecimento osci- 
latorio, especialmente sobre 1 100 1-. 

Conseguimos confirmar a ocurrencia de i 19, 5, 0 i citada por 
D. Guimaraes e H. C. Alves de Souza (5) e as de ] 310 1-, \ 210 1-, 
{ 340 K \ 580 K { 590 1- e ^1 20,21,0 \ por M. Piazza (6). Os prismas 
da zona que sao novos no euclasio de D. Bosco damol-os sob forma 
interrogativa, com exce^ao de ■{ 410 }■ e { 710 1- que pudemos deter- 
minar com maior precisao: esta ultima foi dada por Diirrfeld como 
existente no euclasio da Baia (7). Um dos cristais apresenta tambem 
trez grandes faces, cobertas de figuras de corrosao, entre { 100 e 

{ 120 i" que assinalamos como ] 670 I- ?, apesar das medidas serem 
aproximativas, dada a analogia que mostrava com as citadas por 
M. Piazza (8). 

Os prismas obliques da zona [100] dao faces mais nitidas e 
com dimensoes apreciaves. Permanece contudo, como ja fizemos 
notar para o material da jazida, de maneira geral, a imprecisao das 
medidas angulares. A forma ] 021 1- e a mais persistente e desen- 
volvida, assinalada em quasi todos os exemplares estudados: se- 
guem-se ■! 031 1 e ]011r, esta ultima com faces menores. ambas 
encontradas em diversos cristais. Assinalamos tambem •! 047 ^. 
] 051 I- e iO, 7,10 [, cada uma delas uma so ves, em pequeninas 

(5) — Obra citada 
(6) — Obra citada 
(7) — Obra citada 
(8) — Obra citada 



Sobre o euclasio de Dom Bosco 33 

ANGULOS 
MEDIDOS 

.NUMERO 
DE 

MEDIDAS 

VALORES VALORES 

MAXIMO MINIMO MEDIO 
CALCUL. 

(120) (010) 19 57059' 5706' 57025' 57o30' 
(170) (010) 1 — — 24° 2409i/2' 

(4,21,0) (010) 1 — — ssos?' 5907' 
(3,14,0) (010) 1 — — 56° 5604' 

(590) (010) 2 60o25' 59051' 60o8' 60o10i/i' 
(350) (010) 2 61058' 61036' 61047' 
(580) (010) 1 — —- 62049' 63° 
(230) (010) 1 — — 64046' 64028' 
(340) (010) 1 — — 66048' 66059VV 

(20,21,0) (010) 1 — — 71021' 71031' 
(110) (010) 4 72044' 72.06' 72025' 72o20' 
(980) (010) 1 —• — 73053' 740lli/2' 
(210) (010) 1 — — 80o47' S0o57' 

(310) (010) 3 84015' 83o30' 83052' S3056i/2' 

(19,5 ,0) (010) 1 —- — 85012' 850121/-J' 
(410) (010) 2 85036' 85024' 85o30' 85027' 
(710) (010) 1 —- —- 87° 8702'3' 
(910) (010) 2 SS0^' 87o50' 8801' 87058i/2' 

(HI) (ill) 13 2'4013' 23024' 23049' 230460 

(111) (010) 15 78047' 77039' 7809' 7807' 

(HI) (100) 3 40o59' 40o27' 40o42" 40o40' 

(111) (100) 1 — J38053' 139o20' 
(111) (120) 6 41028' 40o54' 41o14' 41022' 
(121) (111) 7 11012' 10o26' 10o51' 10o57' 
(131) (010) 1 — -- 57o50' 57o44' 

(141) (010) 4 50o12' 49045' 49056' 49054' 
(141) (111) 4 28036' 27048' 28019' 28012i/2' 
(141) (121) 6 17042' 16056' i7012' 17016' 
(212) (010) 1 — — 83051' 83059i/2' 
(313) (010) 1 — 8602' 860V-2' 



34 R. Saldanh A 

ANGULOS 
MEDIDOS 

NUMERO 
DE 

MEDIDAS 

YALORES 
VALORES 
CALCUL. MAXIMO MINIMO MfiDIO 

(021) (010) 9 56012' 56036' 56044l/2' 
(021) (120) 7 65037' 64o50' fi5018' 6508i/2' 
(021) (111) 12 42055' 41058' 42032' 42043i/2' 
(021) (101) 1 — -• 58022' 58o201/2' 
(021) (120) 1 -■ 80o53' 80o18' 
(Oil) (010) 1 — 71034' 71051' 
(Oil) (021) 3 15057' 14052' 15017' 1506i/2' 
(Oil) (111) 1 — — 39024' 39036' 
(031) (021) 4 11029' 11012' 11019' ll0lQy2' 
(051) (010) 1 -• — 31044' S102S' 
(047) (010) 1 -- 79025' 79023i/2 

(0,16,5) (010) 2 43027' 4308' 43017i/2' 43037' 
(083) (010) 2 4904' 4901' 4902V2' 48o50' 

(0,7.10) (010) 1 —- — 76047' 7704' 
(131) (010) 8 52057' 52035, 52048' 52054i/2 

(131) (Til) 8 74021' 74012' 74018' 74011' 
(131) (120) 3 40o38' 40o22' 40o27' 40o10' 
(131) (021) 7 41017' 40o59' 41011' 41028' 
(121) (010) 2 63043' 63033' 63038' 63015' 

(111) (010) 3 75054' 75019' 75043' 75051' 

(Til) (131) 3 2301' 220560 2'2059' 22056i/2' 
(Til) (Oil) I — — 49021' 4908' 
(414) (010) 1 — -• 86027' 86024' 
(232) (010) 1 — 69011' 69017' 

(585) (010) 1 -- — 67049' 6802' 
(595) (010) 1 — —■ 65033' 65035V2' 

(3,10,3) (010) 1 — 49048' 49057i/2' 
(375) (111) 1 — — 14015' 13057' 

(1,19,9) (111) 1 —■ — 48026' 48026i/2' 
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facetas. ■{ 047 e nova para o Brasil e i 051 ^ nova para a jazida, 
tendo sido, entretanto, assinalada por V. Durrfeld (9) no euclasio 
de Santa Isabel de Paraguassu e por E. Hussak (10) nos cristais 
de Sincora (Lengoes) ; l 0, 7,10 1 e forma nova para a especie. 
Alem dessas determinamos { 083 !■, com duas faces em um mesmo 
cristal e que e tambem nova para o euclasio. 

Notavel pelo desenvolvimento, como forma a indices menos 
simples, e -j 0,16, 5 !■ determinada duas veses em um belo exemplar; 
pareceu-nos a principio tratar-se de {031 }•, mas a diferenca 
angular de cerca de 2.° em relagao a medida que (031) e (031) 
deveriam dar com (010) e a aproximagao das leituras obtidas para 
as duas grandes faces nao nos deixaram duvidas. Alem disso a 
forma •! 0211 figurava na mesma zona com leituras proximas do 
valor calculado. 

Os demais prismas obliquos agrupam-se, na sua maior parte, 
sobre duas zonas, [101] e [101], carateristicas no material da 
jazida. Na primeira distinguem-se -I 111 I-, presente em todos os 
cristais, -j 121 }■ e ] 141 [ ; estas duas menos desenvolvidas, alter- 
nam-se em importancia, completando o contorno da zona. Uma so 
ves, verificamos tambem a ocorrencia de -j 131 1-, -1 313 [ e \ 212 [, 
em pequeninas facetas. As primeiras sao novas para a especie 
e a ultima foi determinada pela primeira ves por M. Piazza, em 
exemplares brasileiros. 

A zona [101] faz-se notar pela predominancia de -I 131 [, ocor- 
rendo com grande destaque sobre as demais faces tautozonais. 
Apenas •! Ill [ em um dos cristais apresentou bom desenvolvimento; 
as outras como ■! 1211 dao facetas muito finas e de dificil deter- 
minagao. Sao elas { 3,10,3 [, nova para o Brasil assim como as 
duas anteriores, e { 232 1-, \ 585 , ( 595 l e \ 414 I-, novas para a 
especie; ■! 585 f foi encontrada duas veses. 

Sobre a zona [112], formada pelas faces (111), (021) e (131), 
ou as suas equivalentes, encontramos em alguns cristais varias pe- 
queninas facetas dando pessimas imagens e sem possivel controle 
com outras zonas. Dentre elas conseguimos precisar as formas 
•I 375 [ e -11,19,9ambas pela primeira ves determinadas no. 
euclasio. 

Nos cristais estudados ao goniometro, anotamos as seguintes. 
combinagoes: 

(9) — Obra citada 
(10) E. Hussak — Mineralogische Notizien aus Brasilien — Zt. f. Krys- 

tallograpbie, 24 Bd. pg 430, 1895 
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U20L \010[, ■; 021 ^, UOIK -1111^ 
UOOK U20K U10K iOlOL {021}, ^ 031 K UllK 

U31 } 

UOOK {111}, U21L { 670 K { 120 K 1 010 K {021}, 
{ui}, nsu 

{100 !, U2'0K ^ 3,14,0 ^, { 4,21,0 K U70 K ^ 010 K 

{021}, { 111 K { Tsi K ^ 375 K -11,19, 9 }■ 
UOOK 1120 K 1 oio K 1 on K 1021 ^ 1031), iosil 

1 111 }, {121}, 1 141 K 1 131 K Tim 
1100K 1120K 1210 1, 1310 1, 119; 5,0 1 1410 1, 

1710 1, 1010 1, 1021_1, 1083 1, 10,16,5 1 
1 0,7,10 1, 1 111 1, 1 131 1 

VII — 1100 1, 1120 1, 1110 1, 1 011 1, 1021 1, 10311, 1047 1, 
10011, 11111, 11211, 11311, 11411, 1212 1, 
1313 1, 11311, fllll, 1585 1, 1 595 1, 1 232 1 

VIII — 1 100 1, 1 12'0 1, 1 590 1, 1 350 1, 1 580 1, 1 230 1, 1 340 1, 
120,21,0 1, 1 110 1, 1 980 1, 1210 1, 1 310 1, 1 910 1, 
1010 1,10111, 1 101 1. 1 111 1, 1 141 1, U311, 11211. 
11111, 1414 1, 13,10,3 1. 

Essas combinacoes podem as veses ser reunidas em grupos com 
habitus praticamente iguais. A maior ou menor riqueza de formas 
e dada pela presen^a de facetas tao finas que o habitus nao sofre 
alteragao. 

A combinayao I destaca-se porem pela originalidade. 0 desen- 
volvimento igua! de (021) e (021), ao lado de (120) e (120), sime- 
tricas duas a duas em relaqao a (010), dao ao cristal o aspeto de 
uma piramide rombica. Acentua-se 0 habitus pseudc-piramidal pela 
existencia de (010) como grande face de clivagem, completando-se 
a combinagao com (101) e (101) numa diagonal e (111) e (111) 
na outra. 

O grupo de combina<jao III e VIII caraterisa-se ainda pela pre- 
senga de uma grande face de clivagem (010) paralela a uma face 
natural (010) ; trata-se evidentemente de exemplares partidos na 
extragao ou lavagem do material. Neles e grande o alongamento 
segundo o eixo dos "z", com predominancia de (111) e (131) numa 
so das extremidades, ainda presente (011) ou (021) em face menor. 

I — 
II — 

III — 

IV — 

V — 

VI — 
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IV, V, e VII mostram o habitus prismatico acentuado na zona 
vertical, com pobreza de fdrmas ,entretanto. Apenas (120) e muito 
desenvolvido. Na simples terminagao encontram-se as zonas [101], 
[100] e [101], com ligeira predominancia desta. A forma (131) 
tern grande crescimento. 

Finalmente ao grupo II e VI pertencem os cristais biterminados 
com predominancia da zona (100) e o pinacoide (010) apresentan- 
do-se em faces pequenas e contorno quadrangular. 

Sobre as faces de (670) ? encontrada na maior dos cristais, 
observamos as mesmas figuras de corrosao que M. Piazza (11) 
assinalou, voltadas simetricamente para o pinacoide ■{ 100 em vir- 
tude da existencia do piano de simetria paralelo a fOlO L O con- 
torno triangular, nem sempre muito nitido e, constituido pela emer- 
gencia de trez faces planas com dimensoes variaveis. Nas fig. 5 e 6, 
podem ser observadas tais figuras, escolhidas entre as mais per- 
feitas. 

(11) — Obra citada 
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031 
111 

m 

010 

Fig. 1 

131 131 

111 111 

100 

570 

Fig. 3 

/u 

100 

fio 

-V 

Fig. 2 Fig. 4 
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SUMMARIUM 

DE EUCLASIO E DOM BOSCO, MUNICIPIO OURO PRETO 
(MINAS GERAIS) 

E Dom Bosco euclasius leviter vel graviter coloratis, plerumque 
flavis aut glaucis, uniterminatis crystallis apparet. 

Eis sunt frequenter amplitudines majores centimetro cubico et 
repertum etiam exemplar ad decem centimetra longum in demen- 
sione maxima. 

Quas reperimus formas: 

\ 100 }, i 910 1 **?, 17101**, 14101**, 119,5,0 1, 13101, 
12101, 1 9801**?, 1 110 1, 1 20,21,01, 16701?, 13401, 13201**?, 
1 580 1, 1 3501**?, 1590 1,1 1201, 1 3,14,0 1*?, 14,21,01*?, 11701** 
1 0101, 1 011 1, 1021 1, 1031 1, 1 051 1**, 1047 1**, 
10,7,101*?, 1083 1*, 10,16,51*; 
1 001 1**, 1 101 1** 
1 111 1, 1 121 1, 1 131 1*, 1 141 1, 1 212 1, 1 313 1,*?, 1 111 1, 
1121 1**, 1131 1**, 1232 1*, 1414 1*, 1585 1*, 1595 1*, 
13,10,3 1*, 1375 1*, 1 1,19,9 1* 

Novae quattuordecim (*) speciei et tredecim (**) metallo. 
Constans: a: b: c = 0,323669 :1 : 0,33324 

(3 = 79044'4" 





Breve noticia sobre a calcita de Botucatu 

(1 figura no texto) 

R. R. Franco 

Malgrado seja a calcita um mineral muitissimo espalhado nas 
diferentes formagoes geologicas e geralmente abandonada por aque- 
les que fazem estudos morfologicos e cristalograficos. E' este um 
dos motives pelo qual nos propuzemos a elaborar a presente noticia 
sobre a calcita, iniciando assim um estudo que esperamos seja con- 
tinuado por outros. 

No augito-porfirito, que constitue a chamada serra de Botucatu 
e que se extende para os lados sul do Brasil, encontramos nas cavi- 
dades amigdaloides que existem nestas rochas, interessantes forma- 
coes mineralogicas secundarias, que provavelmente devem a sua 
origem a fenomenos puramente hidrotermais. Esta hipotese for- 
mulada sobre a origem de tais formagoes nao foi ainda resolvida 
inteiramente. 

Como bem descreve Hussak, (1) os minerais que ai se encon- 
tram sao produtos da decomposigao da rocha erutiva e se sucedem 
alternadamente das paredes das cavidades para o seu interior. 

Os minerais encontrados sao: um mineral cloritoso de cor preto- 
esverdeada que provavelmente e celadonita e mais heulandita, stil- 
bita, quartzo, calcedonea .mesolitos e calcita. 

Hussak faz mengao dos cristais de calcita, tendo mesmo des- 
crito alguns habitus e determinado algumas formas. Este autor 
descreve as seguintes: -I 2131 j, \ 1010 [, { 4041 j, ^ 0221 I, \ 00011. 

A calcita apresenta-se muito bem cristalisada, com habitus 
escalenoedrico (Fig. 1). Pelo seu aspeto estes cristais sao comu- 
mente chamados de "dente de cao". Os cristais variam de tamanho, 
tendo os maiores um comprimento de 4cm. na sua maior dimensao. 

(1) Hussak E. — Contribuiqoes ■mineralogicas e petrograficas — Bo- 
letim da Comissao Geogiafica e Geologica do Estado de Sao Paulo. 1890. pg. 244 
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Geralmente incolores ou raramente leitosos apresentam-se entretan 
to. com a extremidade ligeiramente colorida em roseo de maneira 
semelhante a calcita de Cumberland na Inglaterra. Os cristais bem 
formados sao na maioria uniterminados pelo fato de se acharem 
implantados nas paredes das eavidades dos geodos. E' interessante 
notar a regularidade e a persistencia com que aparecem as formas. 

Algumas das faces apresentam-se ligeiramente estriadas dando 
nao obstante reflexos satisfatorios. 

As formas encontradas por nos sao: 

rnUOTbi^mfK ki 0221 ^ = 1 111 r, Qi 2683 1= ^ 13.7.111 

s { 4041 F — i 311 K 0331 \ = y i 3251 ^-j 302 1- 

rUofl ^ = -1 100 K di 0881 ^ = ] 335 !■ 
t\2134 ^ 310 !•, ni 2461 ^ = -i 313 j- 

r i 0112 l = ■{ 110 i-, x •{ 1341 \ = \ 212 }• 

quasi sempre reunidas todas em um mesmo cristal. 
Em todos os cristais as faces 

mais desenvolvidas sao as do 
romboedro inverse { 335 ^1 e as 
do escalenoedro i 302 }■. 

As faces do romboedro in- 
verso \ 110 \ e as do escalenoe- 
dro ^310-i sao estriadas e mui- 
to pequenas. A face ^ 13.7.11 r 
foi p r o j e t a d a por meio de 
duas zonas bem d i s t i n t a s 

[111/211=213] e [212/111= 
=341] e por meio do angulo 

entre as faces (111), (13.77ll), 
13° 28'. Si bem que fossem as 
faces do romboedro fundamen- 
tal muito pequenas conseguimos 
medir com seguran?a o angulo 
compreendido entre elas, vindo 
como valor 74055'. Com este 
dado calculamos o valor da 
constante 

m 

Fig. 1 

a = 101o55' 
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resultado este identico ao encontrado por outros autores. Partindo 
do angulo (100)/(211) — 45o23'30" — medido em alguns cristais 
calculamos a rela?ao parametrica fundamental 

a ;c = 1: 0,85430 

se quizermos fazer referenda a cruz de Bravais do hexagonal. Este 
resultado e identico ao encontrado por Kokscharoff. 

Segue-se a tabela dos valores angulares medidos e calculados: 

M edidos Calculados 
r./r = (100) (010) 74055' 74055' 
d/d = (335) (533) 118026' 11802T 
x/x = (212) (122) 26042' 26043'55" 
y/y = (302) (320) 45031' 45032' 
r/r' (100) (110) 37028' 37o27'30/, 

r/t = (100) (310) i6osr IG^O'lS" 
r/d - (100) (533) 127o20' 127o23'30" 

m/r (211) (100) 45o23'30" 45o23'30" 
k/d = (111) (335) 19038' 190Z9'24" 
k/p - (111) (445) 8oll'30" 8012'43" 
p/d (445) (335) 11027' ll026,41,, 

m/d (112) (335) 7o12'30" 7013' 
k/x (111) (212) 17023' 17022' 
r/s - (100) (311) 31o08' 31o10' 
k/n = (111) (313) 25013' 25o13'50'y 





SUMMARIUM 

E BOTUCATU CALCITAE EXPEDITIO 

E Botucatu calcita deprehenditur in cavis amigdaliformibus 
terreni ex quo constituitur mons Botucatuensis. Comitantur earn 
heulandita, stilbita, celadonita, chalcedonia, quartzus, mesoliti et 
alii. 

Habitus praevalenter scalenoedrici. Quattuor centrimetrorum 
amplitude maxima. Crystalla sunt limpida et quibusdam latusculis 
fissurata. Extrema colorantur roseo leviter colore. 

Quas reperimus formas: 

mi 1010 \ 
si 4041 ^ 

ri 1011 (■ 
ti 2134 [ 

r'i 0112 I- 

i 211 K ki 0221 1 

i 3111, pi 0331 1 
i 100 1, d, i 0881 1 

i 310 1, ni 2461 1 
i110 1, xi1341 1 

i 111 1, Oi 2683 1 

i 445 1, yi 3251 1 
i 335 1 

i 313 1 
i 212 1 

= i 13.7ll 1 
= i 302 1 

Constans: a = 101o55' 





Nota Sobre a Columbita de Figueira 

P. Mathias 

(1 desenho no texto) 

A ocurrencia da columbita no Brasil se acentua principalmen- 
te nos Estados nordestinos e no de Minas Gerais. E' conhecida de 
longos anos a regiao tantalifera limitrofe entre os Estados do Rio 
Grande do Norte e Paraiba. Naquele, nos municipios de Parelhas 
e Acari (1) a columbita ocorre geralmente nos diques de pegmati- 
tes e veios de quartzo (2). Na Paraiba apresenta-se nas jazidas 
mais importantes de Pedra Lavrada — onde ocorre de preferencia 
com feldspatos ao lado de quartzo e berilo — Pedra Branca e Pi- 
cux. Nestas localidades os diques pegmatiticos atravessam mica- 
xistos biotiticos (3) e e ai que se encontra o hialomito contendo cas- 
siterita. 

A leste de Minas Gerais sao conhecidas as jazidas de Figueira, 
Coroaci e Ramalhete, no municipio de Peganha, em que a columbi- 
ta ocorre com frequencia em raassas cristalinas acompanhada de 
berilo, mica muscovita, turmalina e mais raramente topazio, tam- 
bem em diques de pegmatite (4). 

No municipio de Uba, no Estado de Minas Gerais, a columbita 
se apresenta nas jazidas de Divino, associada a samarsquita e mo- 
nazita, em diques de pegmatito encaixados em gnais muito decom- 
posto (5). 

(1) H. C. Alves de Souza — Columbita e tantalita no Rio Grande do 
Norte — Av. 38, 1939, pag. 15-16 — D. N. da Producao Mineral. 

(2) L. Jacques de Morais — Cobre, estanho e outros minerais em Picui 
e Soledade (Paraiba do Norte) — Bol. 28, 1938 — D. N. P. Mineral. 

(3) Em H. C. Alves de Souza, obra citada, pag. 25. 
(4) Othon H. Leonardos — Tantalo, Niobio, Uranio e Radio no Brasil 

 Bol. 28, 1936, pag. 9 — D. Nacional da Produ?ao Mineral. 
(5) Djalma Guimaraes — Breve noticia sobre uma jazida de Samars- 

quita e monazita — Bol. 13, pag. 115-118, 1925 — S. G. M. do Brasil. 
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Este mineral foi ainda assinalado no municipio de Diamantina 
por Djalma Guimaraes (6), Damour (7), e Hussak (8) e no mu- 
nicipio de Teofilo Otoni nao sendo porem verificada sua ocurrencia 
em Boa Vista, Ouro Preto, segundo Gorceix (9). 

0 exemplar que tivemos 
oportunidade de estudar, no- 
tavel pela perfeigao e pelo 
grande numero de formas 
veio do municipio de Figuei- 
ra e pertence ao Museu de 
Mineralogia e Petrografia 
da Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras da Univer- 
sidade de Sao Paulo. 

E' um agrupamento pa- 
ralelo de dois individuos 
tende o maior 17,4mm — 
48,4mm — 65,9 mm e o 
menor 11,0mm — 22,9mm 
— 57,9mm respetivamente 
para as diregoes dos eixos 
x, y, z. (Fig. 1). 

As formas que encon- 
tramos em numero de 14, 
sao as seguintes: 

a HOOK z 1 530 1, mlllOl, gU30 1 
b 1 010 K el 0211, 
c 1 0011. kl 103 1- *, 
o mil*, (51 233 U, ul 133 Kal 121 U, si 263 U, nll63U 

As formas assinaladas com asterisco foram por nos conside- 
radas como novas para a columbita do Brasil porquanto nos tra- 

(6) Djalma Guimaraes — A' mar gem de satelites do Diamante — 
S. G. E. de M. Gerais — 1934. 

(7) Damour — Novelles recherches sur les sables diamantiferes — So- 
ciete de Geologic — 2.a serie XIII, 1856, pag. 542-544. 

(8) E. Hussak — Os satelites do diamante — 1917. 
(9) Gorceix — Estudos geologicos das jazidas de topazio na Provincia 

de Minas Gerais — Anais da Escola de Minas de Ouro Preto, n 1 pag 
14-38, 1881. 
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balhos que pudemos consultar e que estao mencionados na parte 
bibliografica deste trabalho nao sao citadas. 

Das 14 formas por nos encontradas algumas foram descritas 
por Hussak (10). Assim, este autor menciona as seguintes: { 100 
mo), (OlO), -i 530 }, -(133 ), (021 ). 

Nac encontramos a forma ( 203 ) assinalada por Djalma 
Guimaraes para a columbita de Divino (11). 

O habitus do cristal e tabular, com desenvolvimento acentuadc 
do pinacoide \ 100 ), apresentando o cristal um maior numero de 
formas na zona [001]. Sao tambem. acentuadas as zonas [012] e 
[011] contendo a primeira as formas ( 121), ( 263 ) e ( 163 ) e a 
segunda as formas (111), (233) e (133). 

O pinacoide ( 010 ) da-nos faces de grande frequencia e 
apresentam-se bem brilhantes dando bons reflexes. O pinacoide 
( 001 ) ao contrario de ( 010 ) ja se apresenta muito pouco brilhante 
com a superficie ligeiramente aspera nao dando imagens nitidas. 

Os prismas verticais, frequentes, bem desenvolvidos e alonga- 
dos segundo o eixo dos z, sao brilhantes e dao otimas medidas ao 
goniometro. (021), o unico prisma horizontal apresenta-se como 
face bem desenvolvida sendo entretanto pouco brilhante. 

As faces das bipiramides ( 111 ) e ( 133 ) sao frequentes com 
desenvolvimento bem acentuado enquanto que as restantes, ( 263 ), 
( 233 ), ( 121 ) e ( 163 ) sao pouco desenvolvidas e com menor fre- 
quencia. 

Todas as faces de bipiramides sao muito pouco brilhantes nao1 

havendo entretanto dificuldade na determinagao dos angulos ao 
goniometro. 

De um modo geral as faces do cristal sao pouco brilhantes, 
oferecendo as veses imagens multiplas ao goniometro, razao pela 
qual encontramos sensiveis diferen§as entre os valores medidos e 
os calculados de acordo com a tabela. 

As melhores medidas foram obtidas nos angulos (110) :(530); 
(001): (133) e (100): (133) os quais nos permitiram calcular a 
seguinte relagao parametrica: 

a :b :c 0,82882:1:0,88989 

que e bastante proxima da calculada por Dana 

a :b :c 0,82850:1:0,88976 

(10) Em E. Hussak — Obra citada. 
(11) Jazida de Samarsquita, columbita e monazita do Divino — Relato- 

i io de 1927 do Diretor do S. G. M. do Brasil — pag. 61-68, 1929. 
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A analise qulitiica de fragmentos de columbita que vieram como 
provenientes de Figueira revelou a existencia de Uranio. E' fato 
novo para o material dessa procedencia, pois ate hoje nao foi en- 
contrado uranio em columbita de Figueira. 

Columbita de Figueira 

Valores obtidos: 
densidade 5,39 

Anidrido niobico   77,07 
Anidrido tantalico     
Protoxido de ferro   16,56 
Protoxido de manganez  4,41 
Uranio (U Oo)   2,23 
Silica   0,33 

Soma  100,68 

A relagao molecular e: 

FeO + MnO: Nb20., + Ta20,, = 0,2925:0,2895 
praticamente 1:1 

Procuramos obter amostras de varias jazidas de Figueiras e 
adjacencias. A simples determinagao da densidade verificamos ser 
a maior parte do material constituida de tantalita. A unica colum- 
bita encontrada trazia a indicacjao de Lajao. A analise desta deu o 
seguinte resultado: 

densidade 5,76 

Anidrido niobico   60,92 
Anidrido tantalico   19,43 
Protoxido de ferro   13,57 
Protoxido de manganez   6,16 
Alumina    0,15 
Silica   0,22 
Agua   0,37 

Soma  100,82 

A alumina e atribuida a existencia de caolim que se encontra 
muitas veses nas fraturas do cristal. 

A relagao molecular e: 
FeO + MnO: Nb205 + Ta2 0, = 0,2777:0,2747 

praticamente 1:1 
O material nao contem titanio, estanho, tungstenio nem zirconio. 



TABELA 

Angulos medi- 
dos 

N.0 de medi- 
das 

V A L O R E S Valores cal- 
culados Dif. 

Maximo Minimo Medio 

(010) ; (130) 5 21° 58' 30" 21° 47' 21° 52' 30" 21° 50' 2' 30" 

(130) : (110) 6 2'80 29' 28° 13' 30" 28° 21' 30" 28° 26' 5' 30" 

(110) ; (530) 9 13° 29' 13° 9' 48" 13° 14' .30" 13° 12' 2'| 30" 

(530) : (100) 12 26° 40' 26° 9' 26° 23' 26° 24' 1'i 

(010) : (021) 5 29° 20' 29° 6' 30" 29° 15' 30" 29° 20' 5' 30" 

(021) : (163) 9 9° 58' 30" 9° 40' 9° 53' 9° 57' 

(163) : (163) 1 — — 19° 54' 19° 54' 0 1 
(163) : (133) 9 19° 28' 19° 1' 30" 19° 12' 19° 13' 1' 

(021) : (263) 2 — — 19° 15' 30" 19° 19' 4' 30" 

(263) : (121) 3 8° 43' 8° 24' 30" 8° 33' 30" 8° 28' 5'' 30" 

(121) : (100) 2 62° 17' 62° 15' 62° 16' 62° 15' 1' 

(001) : (133) 1 — — 43° 47' 30" 43° 48' 30" 

(133) : (263) 2 — — 18° 23' 18° 40' i7i 
(263) : (130) 3 — — 27° 22' 27° 16' 6' j 

(133) : (100) 1 — — 75° 3' 30" 75° 2' 1' 130" 
(100) : (103) 1 — — 70° 18' 70° 18' i 0 
(103) : (001) 2 — — 19° 45' 19° 41' 4' 

(103) : (111) 1 — — 40° 38' 40° 35' 3' 

(Til) : (llT) 1 — — 62° 41' 62° 28' 13' 

(103) : (133) 4 39° 58' 39° 49' 39° 54' 30" 39° 57' 3' 30" 

(ICiO) : (111) 11 51° 38' 51° 8' 51° 16' 30" 51° 15' 1' 30" 
(llT) : (233) 5 10° 50' 10° 31' 10° 39' 30" 10° 36' 3' 30" 

(231) : (133) 4 13° 28' 13° 15' 13° 21' 30" 13° 10' 11' 30" 

(133) : (133) 2 — — 30° 10' 290 57' 13' 

(263) : (163) 2 — — 9° 14' 9° 22' 8' 

(13:3) : (111) 3 23° 53' 23° 48' 23° 50' 30" 23° 46' 4' 30" 





summajrium 

E FIGUEIRA COLUMBITAE EXPEDITIO 

E Figueira columbita in concretionibus crystallinis apparet, 
mixtis beryllis, turmalinis, mica et minus saepe topaziis. 

Exemplar quod crystallografice scrutati sumus habitum osten- 
debat tabularem secundum pinacoidium ^ 100 ^. 

Erant ei amplitudines: 65,9 mm. ad axem z; 48,4 mm. ad 
axem y; et 17,4 mm. axem x. 

Color nigrans et nonnullis locis iricolor. 
Quas reperimus formas: 

a-! 100 K zi 530 K ml 110 1, gl 130 ^ 
h\010 K el 021}, 
c 1 001 }, kl 103 1-, 
o 1 111 }, (31 233 K u 1 133 K Ttl 121 }, si 263 K nl 163 ^ 

Constans: a : b : c = 0,82882 : 1 : 0,88989 

Chemica investigatione detegitur uranium, quod insuetum est 
columbitae e Figueira. Non autem erant titanium, stannum, 
tungstenum aut zirconium. 





Nota sobre o Topazio de Arassuai, 

Minas Gerais 

J. P. Silva 

(1 figura no texto) 

0 topazio ocorre no Brasil principalmente nos Estados de Minas 
Gerais e Baia, em zonas distintas: no primeiro deles, ao norte, na 
bacia do rio Jequitinhonha, encontram-se com frequencia cristais 
biterminados. 

Os cristais que ocorrem em Arassuai, Teofilo Otoni e Salinas, 
sao geralmente incolores, azuis ou leves matizes verdes, chegando 
alguns exemplares a pesar mais de cem quilogramas. Na zona cen- 
tral de Minas Gerais, compreendida entre Ouro Preto e D. Bosco, 
os cristais, geralmente de dimensoes reduzidas, apresentam colora- 
Qoes que variam do amarelo ao amarelo-conhaque, sendo muito raros, 
entretanto, os exemplares biterminados. 

Na Baia, em Conquista, observam-se belos cristais policroicos, 
caracteristicos da regiao. 

* * * 

Segundo Eschwege (1) o topazio ocorre no Brasil em um 
xisto untuoso e decomposto, de naturesa talcosa, imerso em xisto 
argiloso de formagao primaria. Ja H. Gorceix (2), que visitou 
a regiao de Ouro Preto, discorda das conclusdes de Eschwege quan- 
to a naturesa do xisto decomposto, atribuindo-lhe, devido ao seu 
alto teor "em alcalis, um - carater micaceo: esclarece que a este 
xisto e atribuida a designagao de "pi?arra" e refere-se a presenga 
constante da litomarga, em filetes brancos, acompanhada quasi 

(1) e (4) The American Journal of Science — XI — 1901 Art. II — 
25, 35. 

(2) Anais da Escola de Minus de Ouro Preto — I — 1881 — 15, 31. 
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sempre de topazios, e, mais raramente, de euclasios. As observacoes 
de Djalma Guimaraes confirmam suas conclusoes (3). 

Nota ainda aquele autor que e raro encontrar-se cristais de 
topazio isolados, sem litomarga, imersos em argila parda, que e o 
produto de alteragao do xisto micaceo. As observacoes de 
Gorceix se estenderam a toda a regiao de Ouro Preto, na qual es- 
tudou as lavras de Capao-do-Lana, Jose-Correa, Boa-Vista e Fundao, 
tendo visto confirmadas suas observacoes. 

Orville A. Derby (4), apos concordar com Gorceix quanto a 
naturesa do xisto micaceo, tenta esclarecer, pelos caracteres qulmi- 
cos e mineralogicos dos xistos da regiao, que muitos deles sao 
provavelmente originarios da alteragao de rochas eruptivas, e su- 
geriu a hipotese da alteragao anterior ao metamorfismo: entretanto, 
o argumento em favor da origem eruptiva foi prejudicado pelo fato 
de se encontrarem em uma rocha similar, embora mais quartzosa, 
cristais de zirconio de origem clastica. 

Estendendo suas observagoes a outras regioes de Minas, 
Derby aponta o grupo dos sienitos-nefelinicos como o mais provavel 
tipo de rocha originaria do xisto, e o justifica mostrando que estas 
rochas sao mais particularmente sujeitas a alteragoes, dando massas 
segregadas, chamadas "schlieren". 

E' interessante notar que o estudo dos xistos mais normais 
dessa regiao, bem como de Diamantina, conduziram as mesmas 
conclusoes: as rochas do grupo dos sienitos-nefelinicos estao ali 
representadas ao lado de rochas de origem clastica. Nota ainda 
0. Derby que, embora nao seja recordada a presenga do topazio 
nas rochas So tipo ali mencionados, nao ha razao aparente pela.qual 
nao poderia ser encontrado, visto que o unico elemento requerido 
para a sua formagao e o fluor, que, sob a forma de fluorita e 
fluosilicatos, e muito freqiiente nas suas segregagoes e cavidades 
drusicas. 

Contudo, aquele autor esclarece que a rocha originaria do xisto 
dificilmente poderia ser identificada de modo positivo, observando-se 
que a questao da genese do topazio de Ouro Preto, em particular, 
parece estar longe de esclarecer-nos completamente. 

Com relagao ao municipio de Arassuai, o topazio ocorre, segun- 
do Othon H. Leonardos (5) em veios de pegmatite, os quais aflo- 
ram, em Corrego das Neves, em diques no gnais. Citam-se casos 
em que o topazio e encontrado em rochas do grupo dos riolitos, como 
se observa nas regioes de Utah e Colorado, EE. UU. (6), onde pa- 
rece resultar de agoes pneumatoliticas. 

(3) Djalma Guimaraes — Anais da Academia Brasileira de Ciencias. 
(5) Othon H. Leonardos — Tantalo, Niobio, Uranio e Radio no Brasil, 

D.N.P.M. Bol. II — 1936. 
(6) A Textbook of Mineralogy — E. S. Dana — 1932 — 543. 
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Acompanham-no, as vezes, a cassiterita, a fluorita e a turma- 
lina, sendo que no Brasil a associagao a primeira e menos frequente, 
contrrriamente ao que se observa em Jachymov, no Erzebirge. 
Boemia: a associa?ao a fluorita e frequente na regiao de South 
Carolina, EE. UU., ocorrendo contudo juntamente com o berilo 
nos pegmatites, em Figueira, a leste de Minas Gerais. 

pianos de clivagem interna segundo (001). 
As formas encontradas, em numero de doze, sao as seguintes: 
n( 110 ) m\230 ) pi 250 1- t( 120 ) g^ 130 ) ' 
k(011) y-j 021 ^ c-{ 001 J- 
oi 111) u(112) iU13) x( 123 r 

O habitus e o prismatic© vertical, apresentando o cristal nume- 
rosas faces na zona [001], todas alongadas na diregao z. 

Nessa zona sobresae a forma -I 120 ) pelo seu desenvolvimento, 
como a mais importante do cristal, apresentando as faces (120) e 
(120) perturba<j6es de crescimento e leves estrias verticais. Os 
prismas -j 130 ) e -I 110 ^ atingem menor desenvolvimento, sendo 

* ♦ * 
O cristal, pertencente a 

cole?ao Araujo Ferraz do 
Museu da Faculdade de Fi- 
losofia, Ciencias e Letras de 
Sao Paulo, que por designa- 
cao do sr. Prof. E, Onorato, 
tivemos ocasiao de estudar, 
e, pela sua grandesa e cara- 
cteristicos morfologicos, um 
raro exemplar de topazio do 
Brasil (fig. 1). E' dotado 
de cor verde-azulada e per- 
feita limpidez, oferecendo as 
faces, bastante polidas, belos 
reflexos. Apresenta nitida 
biterminagao, com perfeito 
pinacoide basal, bem como 
destacado acrecimento para- 
lelo. 

Fig. 1 

Mede o exemplar 47,8 cm. 
na diregao z, 32,3 cm. e 
37,0 cm. nas diregoes x e y, 
respectivamente: nele notam- 
se leves estrias nas faces dos 
prismas verticais, bem como 
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contudo de certa importancia. As demais formas da zona [001] 
apresentam-se muito estreitas, e igualmente alongadas. 

Na zona [100] sao mais importantes pela sua estensao as faces 
da forma •{ Oil K notando-se ehtre elas a face (Oil), com imper- 
feigoes no seu crescimento. Sao regulares e perfeitamente polidas 
as faces de ] 021 ^, bem como o pinacoide ] 001 , alongado na di- 
regao x. 

As demais faces do cristal sao de menores dimensoes e perfeita- 
mente polidas. 

Notamos que as zonas prismaticas vertical e horizontal [100], 
caracterisam a conformagao mais frequente do topazio das Ameri- 
cas. De fato, Peacock (7), estudando duas desenas de cristais de 
Devil's Head, Colorado, acusa sua freqiiencia e predominancia. Os 
exemplares dessa regiao sao, em relagao ao que foi por nos estudado, 
mais ricos em formas, apresentando-as mais numerosas e complexas, 
como •{ 103 \ e { 023 

Com as medidas dos angulos (001) :(0ir) e (100) :(110) cal- 
culamos a seguinte relagao parametrica: 

a : b : c = 0,52854 : 1 : 0,95423 

Estas constantes tern valores proximos aos encontrados por 
"ppo 

a : b : c = 0,5285 : 1 : 0,9540 (8) 

bem como aos valores para os elementos de Kokscharow. 

a : b : c = 0,52854 : 1 : 0,95395 (9) 

Apresentamos a seguir a tabela dos angulos calculados, cujos 
valores se aproximam dos resultados das medidas. 

(7) The American Mineralogist — V. 20 — 1935 — n.0 5 354. 
(8) Idem (7). 
(9) Doelter — Handbuch — 2 Bd — 2 Halfte. 
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Angulos Num. VALORES Valores Valores 
medidos med. minimos maximos medios calculados 

110-110 5 55° 43' 55° 44' 55° 43 li' 55° 42' 53" 

110-230 13 10° 23' 10° 27' Vz 10° 24 Vz' 10° 33' Vz 

120-230 13 8° 16' 8= 19' 8° 17 Vz' 8° 10'50" 

120-250 13 5° 53 %' 6° 9' 6° 6'40 6° 17' Vz 

130-250 10 4° 37' 4° 58' 4° 54 1/,' 4° 52' 50" 

001-011 11 43° 38' 43° 41' 43° 40' 43° 39' Vz' 

011-021 11 18° 30' 18° 42' 18° 36' 18° 41' 20" 

130-130 8 64° 28' 64° 29' 64° 28 Vz' 64° 28' 
110-112 12 44° 28' 44031 Vz' 44° 29' 44° 24' 15" 

110-112 7 66° 8' 66° 14' 66° 11' 66° 16'10" 
130-021 15 ,41° 27 Vz' 41° 29' 41° 28 1// 41°28' 40" 
110-011 12 71° 11' 71° 15' 71° 13' 40" 71°10'50" 
011-112 8 42° 24' 42° 35' 42° 31'40" 42° 33' 
011-113 13 38° 46 Vz' 38° 52' 38° 47' 50" 38° 46'38" 

110-111 5 26° 5' 26° 13' 26° 9' 26° 5'30" 
001-113 8 34° 4' 34° 17' 34° 13' 34° 14' y2 

120-011 20 59° 52' 60° 3' 59° 56' 36" 59° 54' Vz 
120-112 5 47° 26' 47° 29 Vz' 47° 27' 40" 47° 25'20" 
130-011 6 54° 14 Vz' 54° 17 Vz' 54° 16' 54°16'20" 

112-112 2     39° 5' 39° 2' 

111-112 6 18° 17' 18° 27' 18° 22' 18°18'50" 
112-113 17 11° 6' 11° 23' 11° 18 Vz' 11° 21' 

112-113 6 ■36° 20' 36° 27' 36° 23 Vz' 36° 24'10" 
112-123 3     13° 27' 13° 33'20" 
011-123 2     28° 58 %' 28° 59'10" 

011-230 7 64° 26' 64° 35 Vz' 64° 29 Vz' 64° 30' 

011-113 3 65° 15 Vz' 65° 20 Vz' 65° 18' 65° 23' 





SUMMARIUM 

EX ARASSUAf (MINAS GERAIS) TOPAZII EXPEDITIO 

Qui reperiuntur topazii in Arassuai, ii plerumque incolores, 
caerulei aut viridi lenitate colorati sunt. Deprehtndnnti^ ^ogma- 
titi in venis quae subeunt in collectionis gneissi. 

Quod scrutati sumus crystallum id ob rarum magnitudinem et 
insignes morphologicos conspicitur. Biterminatum, colore glacum 
et limpidum. 

Habitus prismaticus verticalis. Erant ei amplitudines: 47,8 mm 
ad z: 32,3 mm. ad x; 37,0 mm. ad y. 

Quas reperimus formas: 

nUlO), m \ 230 \, pi 250 K t-j 120gi 130 ^ 
k-i Oil yl 021 }■, cl 001 ^ 
o 1 111 K u 1 112 |-, ii 113 K x 1 123 \ 

Constans: a : b : c = 0,52854 ; 1 : 0,95423 


